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Т а б л и ц а  Б . 1  - Оксиды строчечные (ОС) 100х

Приложение Б
(обязательное)

Шкалы эталонов для оценки загрязненности деформированной 
металлопродукции неметаллическими включениями методом Ш

                        ГОСТ 1778-202Х
(проект, вторая редакция RU)
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